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 INTRODUCTION GENERALE :
L’effort d’équipement entrepris sur l’ensemble du territoire entraine la modernisation et l’extension des cimenteries existantes et la création de  nouveaux établissements.
Le potentiel de production des liants hydrauliques qui était de l’ordre de cinq millions de tonnes par an vers 1940 devra en effet dépasser deux Mille millions de tonnes en 2011. [1]
Le terme ciment est issu du latin coementum qui signifie mortier, liant des maçonneries. Ce sens étymologique a donc été à peu prés conservé ; il s’est toutefois restreint aux seuls liant dits hydraulique parce qu’ils sont capables de durcir sous l’eau, dont le durcissement est dû aux réactions chimiques d’hydratation des silicates et des aluminates de Chaux. [2]
Le domaine essentiel d’utilisation du ciment est constitué,  par le béton et ses applications et dans une bien moindre mesure, par les mortiers.
C’est dans cette perspective que se situe notre travail qui a pour objectif l’étude des différentes méthodes de préparation du ciment, leur composition ainsi que leur caractérisation.
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